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– Объем статьи не более 6 страниц.
– Размер бумаги А4. Шрифт "Times New Roman " 14 пт. Интервал полуторный. Выравнивание текста по ширине страницы. Ориентация книжная.
– Поля: слева 3 см; справа 1,5 см; сверху и снизу 2 см. Отступ 1,25 см.
– В тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков - черно-белый. Размер текста на рисунках не менее 12 пт. Оформление таблиц и рисунков см. в примере.
– Необходимо указать индексы УДК или ББК.
– Статья должна иметь аннотацию (не более 500 знаков).
– Ссылки на литературу в порядке упоминания, в квадратных скобках. Список литературы должен быть оформлен по ГОСТ 7.1-2003.
– Заголовок оформляется согласно примеру (шрифт везде пт 14).
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Представлены результаты исследования влияния микрокремнезема и Glenium Sky 505 на структуру и свойства цементного камня. Показана целесообразность совместного применение микрокремнезема и суперпластификатора для получения материалов с высокими эксплуатационными характеристиками.

В настоящее время проблемы повышения прочности и долговечности бетона успешно решаются путем его модифицирования. Управление структурообразованием в цементных системах с помощью добавок позволяет получать самоуплотняющиеся высокопрочные бетоны с низкой проницаемостью и высокой коррозионной стойкостью.
Таблица 1
План-матрица эксперимента и сроки схватывания цементного теста
№ 
состава	X
Кол-во МК, %	Y
Кол-во СЭП, %	Начало схв., 
ч-мин	Конец схв., 
ч-мин
	код	знач.	код	знач.		
 
Рис.1. Зависимость нормальной густоты (%) от дозировок МК и СЭП
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